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Zutaten
100 G Ol
30G Larchen- und Fichtenharz
100G Bienenwachs
Zubereitung

1. Das Ol erwarmen und das Harz darin schmelzen und ausziehen lassen.

Vorsicht, nicht zu heif3, nur so warm wie notwendig.

2.  Die unloslichen Bestandteile abseihen und das Bienenwachs dazugeben.



3.  Nochmals leicht erwarmen bis das Bienenwachs geschmolzen ist.

4. In Glastiegel fullen, ganz auskuhlen lassen und erst dann verschliel3en.



